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江苏省优联检测技术服务有限公司 UNITED TESTING SERVICES (JIANGSU) CO., LTD.
地址：苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 215021 Address: Building 3, No.50 Beiguandu Road, Wuzhong Zone, Suzhou, Jiangsu, China , 215021
电话（Tel）：+0512-66358200 传真（Fax）：+0512-66358088

---------- www.uts.com.cn ----------

委托单位 : 浙江长江汽车电子有限公司

地 址 : 浙江省温州市经济技术开发区滨海园区二道十二路 289号

委托单位联系方式 : /

以下样品信息由申请人提供及确认:

样品名称 : 插片护套

零 件 号 : HU08 003

上级总成号 : H53B7912004BA

材 质 : PBT+ASA GF20 S4090G4 BK15051(黑)

材质牌号 : /

车 型 : H53B

项目代号 : /

主 机 厂 : 岚图汽车科技有限公司

下线日期 : 2025/06/10

包装日期 :: 2025/06/10

接样日期 : 2025/06/20

测试地点名称 : 江苏省优联检测技术服务有限公司

测试地点地址 : 苏州市吴中区越溪街道北官渡路 50号 3幢

检测项目 : 雾化

结 论 : 申请人所提供样品的测试结果符合 Q/DH-CB01-04-2019的要求。
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1、测试标准
Q/DH-CB01-04-2019《乘用车车内非金属材料雾化性限值要求及试验方法》

2、测试日期

2025/06/21-2025/06/22

3、测试设备

设备名称 设备型号 设备内部编号 校准有效期

雾化测试仪 FT-F1 C-1-034 2025/11/17

电子天平 MS105 M-1-623 2026/04/27

4、测试条件

加热温度 100℃ 加热时间 16h

冷却温度 21℃ 平衡时间 4h

5、测试结果

样品编号 MDL（mg） 结果（mg） 现象

1-1-A 0.10 0.35 均匀液体沉积物（薄膜）

1-1-B 0.10 0.39 均匀液体沉积物（薄膜）

平均值 （mg） 0.37

判定限值（mg） ≤ 3.00

判定 符合

备注： 1）DOP质控范围：4.65mg~5.15mg；DIDP 质控范围：1.09mg~1.39mg。
2）DOP质控实测值：4.79mg。
3）判定限值依 Q/DH-CB01-04-2019的要求。

样品预处理信息 ：样品干燥 24h后进行测试。

试验条件 ：请参见下表

过程描述 ： /



检 测 报 告

报告编号: UTS25050380M03 报告日期: 2025/06/23

第3页 共3页
江苏省优联检测技术服务有限公司 UNITED TESTING SERVICES (JIANGSU) CO., LTD.
地址：苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 215021 Address: Building 3, No.50 Beiguandu Road, Wuzhong Zone, Suzhou, Jiangsu, China , 215021
电话（Tel）：+0512-66358200 传真（Fax）：+0512-66358088

---------- www.uts.com.cn ----------

6、测试照片

来样状态 打开包装状态-正面

打开包装状态-反面 测试前

测试中 测试后

……………报告结束……………
本报告中结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
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