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委托单位/Client : 富钛金属科技（昆山）有限公司

Fulltech industry (Kunshan) Co., Ltd
地 址/Address : 江苏省昆山市玉山镇晨丰东路 159号

NO.159 Chen Feng East Road Yushan Town Kun Shan

以下样品信息由申请人提供及确认：

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

样品名称/Sample Name : 散热片/Cooling fin

型 号/Model : 4140386

接样日期/Receiving Date : 2024/10/31

检测项目/Test Item : 耐水性/Water resistance



检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号（No.）:UTS24100367M05 报告日期（Report Date）: 2024/11/12

江苏省优联检测技术服务有限公司 UNITED TESTING SERVICES (JIANGSU) CO., LTD.
地址：苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 Address:Building 3, No.50 Beiguandu Road, Wuzhong Zone, Suzhou, Jiangsu, China
电话（Tel）：+86(0)512-66358200 传真（Fax）：+86(0)51266358088

---------- www.uts.com.cn ----------

第2页 共3页

1、测试标准/Test Standard
MS630-01

2、测试日期/Test Date
2024/10/31-2024/11/11

3、测试仪器/Test Equipment
设备名称

Equipment Name
设备编号

Equipment Number
校准有效期

Calibration Period of Validity
数显恒温水浴锅

Digital thermostat water bath
M-1-621 2024/11/26

4、测试条件/Test Condition

5、测试结果/Test Result
样品编号

Sample No.
结果

Result
判定依据

Judgment Basis
判定

Determine

1-1-A 浸泡后目测无锈蚀、起泡，无褪色

异常。/Aftersoaking, there is no
rust, blistering, fading andother

abnormalities

浸泡后目测无锈蚀、起泡，无褪色

等异常。/Aftersoaking, there is no
rust,blistering, fading and

otherabnormalities.

符合/PASS

1-1-B 符合/PASS

1-1-C 符合/PASS

备注/Remark：判定限值依客户要求。/The prescribed limit(s) is/are according to client’s requirement.

……………接下页/ To be continued……………

状态调节/Status Adjustment ： (23±2) ℃，(50±5) %RH，24 h

温 度/Temperature ：40℃

时 间/Time ：240h
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6、测试照片/Test Photo(s)

测试前/Before test 测试中/During test

/

测试后/After test /

……………报告结束/End of Report……………
本报告中结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

Test results in this report are only used for scientific research, teaching and internal quality control.
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