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委托单位/Client : 富钛金属科技（昆山）有限公司

Fulltech industry (Kunshan) Co., Ltd
地 址/Address : 江苏省昆山市玉山镇晨丰东路 159号

NO.159 Chen Feng East Road Yushan Town Kun Shan

以下样品信息由申请人提供及确认：

The sample information below is provided and confirmed by client:

样品名称/Sample Name : 散热片/Cooling fin

型 号/Model : 4140386

接样日期/Receiving Date : 2024/10/31

检测项目/Test Item : 杜邦冲击/DuPont Impact
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1、测试标准/Test Standard
MS630-01

2、测试日期/Test Date
2024/11/01

3、测试仪器/Test Equipment
设备名称

Test Equipment
设备编号

Equipment Number
校准有效期

Calibration Period of Validity
杜邦冲击试验机

DuPont lmpact Tester
M-1-511 2024/11/26

4、测试条件/Test Condition

5、测试结果/Test Result(s)
样品编号

Sample No.
结果

Result(s)
判定依据

Judgment Basis
判定

Determine

1-2
试验后，涂膜没有裂缝和剥落。/After the test,

the coating film was free of cracks and
peeling.

涂膜应无裂缝或剥落/Thecoating
should be free of cracks or

flaking.
符合/PASS

备注/Remark： 判定限值依客户要求。/The prescribed limit(s) is/are according to client’s requirement.

……………接下页/ To be continued……………

直 径/Diameter ：12.7mm

质 量/Weight ：500g

高 度/Height ：20cm
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6、测试照片/Test Photo(s)

测试前/Before test 测试中/During test

测试后/After test 特写/Close-up

……………报告结束/End of Report……………
本报告中结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

Test results in this report are only used for scientific research, teaching and internal quality control.
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