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江苏省优联检测技术服务有限公司 UNITED TESTING SERVICES (JIANGSU) CO., LTD.
地址：苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 215021 Address: Building 3, No.50 Beiguandu Road, Wuzhong Zone, Suzhou, Jiangsu, China , 215021
电话（Tel）：+0512-66358200 传真（Fax）：+0512-66358088

---------- www.uts.com.cn ----------

委托单位 : 滨州双峰石墨密封材料有限公司

地 址 : 山东省滨州市渤海五路 744号

以下样品信息由申请人提供及确认:

样品名称 : 316不锈钢板

样品信息 : δ5.0mm（炉号：A1400723）

接样日期 : 2025/04/30

检测项目 : 氯离子

结 论 : 申请人所提供样品的检测结果符合客户要求。
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1、测试标准

EN 14582:2016

2、测试日期

2025/04/30

3、测试设备

设备名称 设备编号 校准有效期

离子色谱仪 E-1-1038 2026/11/21

4、测试结果

检测项目
方法检测限

（μg/g）
检测结果

（μg/g）
判定限值

（μg/g） 判定

氯离子 30 N.A. ≤ 50 符合

备注: 1) 参考 EN 14582: 2016, 采用离子色谱法(IC)进行检测。

2) N.A. =金属件不适用。

3) 判定限值依客户要求。

检测部位描述: 金属

检测流程图

……………接下页……………

称样并将其

置于燃烧皿

在氧弹燃烧罐中加入 20ml
吸收溶液

将氧气充入氧弹燃烧罐中，

点火燃烧

离子色谱仪器

分析

用吸收溶液

定容至刻度

待氧弹燃烧罐冷却至室温，将

吸收液转入溶量瓶中



检 测 报 告

报告编号: UTS25040396M 报告日期: 2025/05/08

第3页 共3页
江苏省优联检测技术服务有限公司 UNITED TESTING SERVICES (JIANGSU) CO., LTD.
地址：苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 215021 Address: Building 3, No.50 Beiguandu Road, Wuzhong Zone, Suzhou, Jiangsu, China , 215021
电话（Tel）：+0512-66358200 传真（Fax）：+0512-66358088

---------- www.uts.com.cn ----------

5、样品照片

……………报告结束……………
本报告中结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
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